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     Adresa juridică    MD-3001, or. Soroca, str. Cosăuților, 4                                      
 
1. Încercări efectuate în localuri permanente1  MD-3001, or. Soroca, str. Cosăuților, 4     
                                                                                                                                (adresa) 
 

Nr. 
 

Tipul/Denumirea încercării Material / produs 
Document normativ/  

standard/ referențial intern 

1.METODE GRANULOMETRICE 

 
1.1 

 
Determinarea distribuţiei granulometrice- 
analiza prin cernere 

 
Agregate 

 
 
SM SR EN 933-1:2016 

2.METODE FIZICO- MECANICE  

 
2.1 

 
Determinarea formei particulelor. Coeficient 
de formă 

 
Agregate 

 
SM EN 933-4:2013 

 
2.2 

 
Evaluarea parţilor fine. Incercarea cu 
albastru  de metilen 

 
Agregate 

 
SM EN 933-9÷A1:2016 

 
2.3 

 
Determinarea masei volumice in vrac 
 

 
Agregate 

 
SM SR EN 1097-3:2011 

 
 
 
 
 
 

 
1 Se vor specifica de către OEC toate locaţiile în care LÎ desfășoară activităţi de încercări. 
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2. Încercări efectuate la clientul OEC  
 
 

Nr. 
 

Tipul/Denumirea încercării Material / produs Documentul de referinţă 

1.EŞANTIONARE 

 
1.1 

 
Esantionarea mostrelor 
 

 
Agregate 

 
 
SM SR EN 932-1:2013 
 
 

 
 

 
 
 
Aprobat:  
Director Interimar MOLDAC  
Iurie FRIPTULEAC 
Semnătura____________________ Data ______________ 


