
 

 
ANEXA 
 

 CERTIFICAT DE ACREDITARE 

  
Nr.  LÎ – 032 din 06.09.2024 

Laboratorul de încercări din cadrul ÎS „Fabrica de sticlă din Chișinău”  Standard de acreditare: 

 

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018 

 
 

 MOLDAC 
Cod: PR-04-F-37-LÎ 

 
Ediţia: 4/20.10.2018 
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Adresa juridică: MD-2023, mun. Chişinău, str. Transnistria, 20 

 

Încercări efectuate în locații permanente: MD-2023, mun. Chişinău, str. Transnistria, 20 
                                                                                                 (adresa) 
 

Nr. 
 

Tipul/Denumirea încercării Material / produs 
Document normativ/  

standard/ referențial intern 

1. METODE VOLUMETRICE 

1.1 Determinarea rezistenței la apă a suprafeței buteliei 
 

Sticlă incoloră 
Recipiente din sticlă pentru produse alimentare 

GOST 13905:2005* 

2. METODE CALITATIVE 

2.1 Determinarea  rezistenței borcanelor la acțiunea 
acizilor 

Sticlă incoloră 
Recipiente din sticlă pentru produse alimentare 

GOST 5717.1-2003, p.6.12 
 

3. METODE SENZORIALE 

3.1 Determinarea indicilor aspectului exterior  Butelii din sticlă pentru lichide alimentare 
Borcane de sticlă pentru conserve 

GOST 10117.1-2001, p.7.1 
GOST 5717.1-2003,  p. 6.1 

4. METODE FIZICE 

4.1 Determinarea mărimii (grosimea pereților și 
fundului)  

Butelii din sticlă pentru lichide alimentare 
Borcane de sticlă pentru conserve 

GOST 24980-2005*, p.7.3  

5. METODE MECANICE 

5.1 Determinarea rezistenței termice  Butelii din sticlă pentru lichide alimentare 
Borcane de sticlă pentru conserve  

SM EN ISO 7459:2016 
 

 
Notă: Documentele normative anulate indicate cu “ * ” sunt incluse în Anexa la Certificatul de Acreditare, întrucât necesitatea utilizării acestora în procesul de evaluare a conformității 
este la solicitarea clientului. 

 
Aprobat:  
Director MOLDAC  
Iurie FRIPTULEAC  
Semnătura_________________ Data _____________ 
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