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Adresa juridică: MD-2002, mun. Chisinău, str. Salcîmilor, 5  
 
1. Încercări efectuate în localuri permanente1: MD-2002, mun. Chisinău, str. Salcîmilor, 5 
                                                                                                             (adresa) 
 

Nr. Tipul/Denumirea încercării Material / produs 
Document normativ/ 

standard/ referențial intern 

1. METODE FIZICO-MECANICE 

1.1 Test la lovituri axiale asupra protectoarelor 

Protectoare 
(metal+plastic) 

API Specification 5CT, ed. 11 – Anexa F.6 
SM EN ISO 11960:2021, Anexa G 6 
(MI 7.5.3, ed. 5, rev. 5 din 05.05.2025) 

1.2 Test la lovituri unghiulare asupra protectoarelor 
API Specification 5CT, ed. 11 – Anexa F.7 
SM EN ISO 11960:2021, Anexa G 7 
(MI 7.5.4, ed. 6, rev. 6 din 05.05.2025) 

1.3 Test la lovituri laterale asupra protectoarelor 
IADC/SPE-11396-Journal of petroleum technology; 
(MI 7.5.5, ed. 4, rev. 4 din 05.05.2025) 

1.4 Test la smulgere de pe țeavă a protectoarelor 
API Specification 5CT, ed. 11 – Anexa F.9 
SM EN ISO 11960:2021, Anexa G 9 
(MI 7.5.2, ed. 4, rev. 4 din 05.05.2025) 

1.5 Test de rezistență la agățare a protectoarelor 
API Specification 5CT, ed. 11 – Anexa F.10 
SM EN ISO 11960:2021, Anexa G 10 
(MI 7.5.1, ed. 5, rev. 5 din 05.05.2025) 

1.6 
Test la momentul de șurubare/deșurubare a 
protectoarelor 

API Specification 5CT, ed. 11 – Anexa F.4 
SM EN ISO 11960:2021, Anexa G 5 
(MI 7.5.8, ed. 4, rev. 4 din 05.05.2025) 

1.7 Test la vibrație a protectoarelor 

API Specification 5CT, ed. 11 – Anexa F.5 
SM EN ISO 11960:2021, Anexa G 5 
MIL – STD - 810H - Environemental Engineering considerations 
and Laboratory Tests; 
(MI 7.5.10, ed. 4, rev. 4 din 05.05.2025) 

 
1 Se vor specifica de către OEC toate locaţiile în care LÎ desfășoară activităţi de încercări. 
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Nr. Tipul/Denumirea încercării Material / produs 
Document normativ/ 

standard/ referențial intern 

2. METODE FIZICE 

2.1 
Test de rezistență la acțiunea solvenților asupra 
protectoarelor 

Protectoare 
(metal+plastic) 

API Specification 5CT, ed. 11 – Anexa F.1.7 
SM EN ISO 11960:2021, Anexa G 1.7 
(MI 7.5.7, ed. 5, rev. 5 din 05.05.2025) 

2.2 Test de rezistență la coroziune a protectoarelor 

API Specification 5CT, ed. 11 – Anexa F.8 
SM EN ISO 11960:2021, Anexa G 8 
ASTM B-117 - Standard Practice for Operating Salt Spray               
(Fog) Apparatus; 
(MI 7 5.9, ed. 5, rev. 5 din 05.05.2025) 

3. METODE DIMENSIONALE 

3.1 
Test de determinare a stabilității dimensionale a 
protectoarelor 

Protectoare 
(metal+plastic) 

API Specification 5CT, ed. 11 – Anexa F.3 
SM EN ISO 11960:2021, Anexa G 4 
(MI 7.5.6, ed. 4, rev. 4 din 05.05.2025) 

 

 

 
Aprobat:  
Director MOLDAC  
Iurie FRIPTULEAC  
Semnătura____________________ Data ______________ 
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