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Adresa juridică: MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 70/25 
 

1. Încercări efectuate în localuri permanente1: MD-2005, mun. Chișinău. str. Petru Rareș, 62 
                                                                                                    (adresa) 
 

Nr. Tipul/Denumirea încercării Material/produs 
Document normativ/ standard/ 

referențial intern 

1. METODE FIZICE 

1.1 

Determinarea caracteristicilor geometrice: 
Granulozitatea. Analiza granulometrică prin cernere 

Agregate 

SM EN 933-1:2016 

Forma particulelor. Coeficient de formă SM EN 933-4:2013 

Procentul de suprafețe concasate și sfărâmate SM EN 933-5:2023 

Conținutul de elemente cochiliere. Procentul de cochilii SM SR EN 933-7:2016 

1.2 
Determinarea densității 
Determinarea densității în vrac 

Agregate 
SM EN 1097-6:2022 
SM SR EN 1097-3:2011 

Beton 
SM EN 12390-7:2019 
SM EN 12390-7:2019/AC:2021 

Elemente pentru zidărie SM SR EN 772-13:2013 

Soluri SM EN ISO 17892-2:2016 

1.3 Determinarea adâncimii de pătrundere a apei sub presiune Beton SM EN 12390-8:2019 

1.4 
Determinarea absorbției de apă 
Determinarea absorbției de apă prin capilaritate 

Agregate  SM EN 1097-6:2022 

Pavele de beton 
Dale de beton 
Bordururi 

SM SR EN 1338:2010/AC:2010 
SM SR EN 1339:2010/AC:2010 
SM SR EN 1340:2010/AC:2010 

Elemente pentru zidărie 
SM SR EN 772-11:2016 
SM SR EN 772-21:2016 

Elemente și prefabricate din beton și beton armat SM EN 13369:2024 

1.5 Determinarea conținutului de apă 
Soluri  

SM EN ISO 17892-1:2016 
SM EN ISO 17892-1:2016/A1:2022 

Agregate SM EN 1097-5:2015 

2. METODE DIMENSIONALE 

2.1 Determinarea dimensiunilor Elemente și prefabricate din beton și beton armat 
SM EN 13369:2024 
SM SR EN 12843:2010 

 
1 Se vor specifica de către OEC toate locaţiile în care LÎ desfășoară activităţi de încercări. 
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Nr. Tipul/Denumirea încercării Material/produs 
Document normativ/ standard/ 

referențial intern 

Pavele de beton 
Dale de beton 
Bordururi 

SM SR EN 1338:2010/AC:2010 
SM SR EN 1339:2010/AC:2010 
SM SR EN 1340:2010/AC:2010 

Elemente pentru zidărie SM SR EN 772-16:2016 
SM EN 772-20:2015 
SM EN 772-20:2015/A1:2015 

3. METODE MECANICE 

3.1 Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț 

Agregate 
SM EN 1367-6:2017 
SM SR EN 1367-1:2013 

Beton SM CEN/TS 12390-9:2017 

Pavele de beton SM SR EN 1338:2010/AC:2010 

3.2 Determinarea rezistenței la compresiune 

Beton SM EN 12390-3:2019 

Elemente și prefabricate din beton și beton armat SM EN 12504-1:2019 
SM EN 12504-1:2019/AC:2021 

Elemente pentru zidărie SM EN 772-1:2017+A1:2017 

Amestecuri uscate pentru construcții și mortare SM EN 13279-2:2015 
SM EN 1015-11:2020 

3.3 
Determinarea rezistenței la întindere prin despicare și 
încovoiere 

Beton 
SM EN 12390-5:2019 
SM EN 12390-6:2024 

Pavele de beton 
Dale de beton 
Bordururi 

SM SR EN 1338:2010/AC:2010 
SM SR EN 1339:2010/AC:2010 
SM SR EN 1340:2010/AC:2010 

3.4 

Determinarea rezistenței la uzură 

Pavele de beton 
Dale de beton 
Bordururi  
Beton 

SM SR EN 1338:2010/AC:2010 
SM SR EN 1339:2010/AC:2010 
SM SR EN 1340:2010/AC:2010 

Determinarea rezistenței la sfărâmare  
(metoda Los Angeles) 

Agregate  SM EN 1097-2:2020 
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    2. Încercări efectuate la clientul LÎ 
 

 

Nr. Tipul/Denumirea încercării Material / produs 
Document normativ/ standard/ 

referențial intern 

1. METODE MECANICE 

1.1 Determinarea durității, rigidității, fisurabilității Elemente și prefabricate din beton și beton armat 
SM EN 13369:2024 
SM SR EN 12843:2010 

 
 
 
 
 
 
 

Aprobat:  
Director MOLDAC  
Iurie FRIPTULEAC  
Semnătura__________________Data _________________ 
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